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Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD Skandinavien Edelwachs - 60 70 / 60 71
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GebindegrofBen: 375ml/ 750 mL/2,51/50L

Verbrauch: ca. 70-80 ml/m?
Dichte: ca.1,010-1,070 g/m3
Gisbau Code: BSW 20
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Farblos Naturholz
Lichtweil} Kalkweif3

Samtweiche Oberflache, schnelltrocknend, geruchsarm, blockfest, thixotrop

Produkteigenschaften:

Skandinavien EdelWachs unterstreicht die natirliche und as-
thetische Schénheit des Holzes und erzielt eine samtweiche
Oberflache. Das Material ist nach der Trocknung witterungs-
bestandig und fir Kinderspielzeug nach Prifung EN 71 Teil
3:2013 + A3:2018 geeignet.

EdelWachs ist schnelltrocknend, geruchsarm, leicht zu
verarbeiten, ansatzfreie Verarbeitung ist maoglich, blockfest,
tropfgehemmt. 2 - 3 Anstriche an einem Tag sind mdglich.

Anwendungsbereich:

Skandinavien EdelWachs ist eine wasserfeste Wachs-Lasur
fur den Innen- und Auflenbereich. Sie ist fiir alle Laub- und
Nadelhdlzer wie z.B. Holzdecken, sichtbare Dachstlhle,
Paneele, Balken, Profilhdlzer, Dielenbretter, Tische, Ban-
ke, Schranke, Tiren, Regale und andere Holzmaobel, fir die
Behandlung von Bienenbeuten und Bienenhausern sowie
Holzbauteilen in der Imkerei geeignet. Ausgenommen sind
Anwendungen in Bio-Imkereien.
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serbasis GebindegroBen: 375 ml/ 750 mL/2,5
W Verbrauch: ca. 100 ml/m?
Dichte: ca. 1,03 g/m?

Gisbau Code: BSW 30
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MEISTERGOLD'

PROOUKTE DER PROFIS

HolzSiegel
schglanzend

....... PU-Klarlack - farblos

HolzSiegel
seidenglanzen?
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Farbloser Einkomponenten-Polyurethan-Acryllack, wasserverdiinnbar, glanzend und seidengldanzend

Produkteigenschaften: Anwendungsbereich:

Geruchsneutral, hochabriebfest, hohe Strapazierfahigkeit, Fir den Neu- und Renovierungsanstrich von Parkett- und
gute Wasserfestigkeit, gute Reinigungsbestandigkeit. Be- HolzfuBbdden im Wohnbereich mit normaler Beanspru-
schichtung bestandig gegen Speichel- und Schweiflsimulanz. chung, fur Holzbauteile im Innenbereich wie z. B. Holzdecken
Rutschklasse 10. und Paneele, Tiren, Regale, Mobel.




Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD UniSiegel Treppen- und Mobellack - 60 55

Gebindegrofen: 125 ml /375 ml/750 mL/ 2,51

Verbrauch: ca. 65 ml/m2
Dichte: ca.1,010-1,070 g/m3
Gisbau Code: BSL 40

=
veredelt Holz

g
=>|<=

an

MEISTERGOLD

. UniSiegel
*Ppen- und Maobe

PU-Lack - farblos
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Farbloser PU-Lack fiir Holz, strapazierfahig und wetterfest

Produkteigenschaften: Anwendungsbereich:

UniSiegel zeichnet sich durch hohe Filmharte sowie Fiillkraft Versiegelung auf Kork, Holztreppen und Holzmdbel im
und auBergewdhnliche Abriebfestigkeit aus. Innen- und Auf3enbereich.




MEISTERGOLD KlarLack - 40 60 / 40 65

GebindegrofBen: 375ml/ 750 ml/ 2,51
Verbrauch: ca. 60-80 ml/m?
Gisbau Code: M-KHO02
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MEISTERGOLD

PRODUKTE DER PROFIS

KlarLack
A " glanzend

MEISTERGOLD
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PU Lack - aromatenfrei

KlarLack
seidenglanzend

PUR Lach

Farbloser Klarlack fiir Holz und Holzwerkstoffe in glanzend und seidengldanzend

Produkteigenschaften: Anwendungsbereich:

Klarlack auf Basis dlmodifizierter Alkydharze, aromatenfrei Innen (auBen bei indirekter Bewitterung).

PUR-verstarkt. Ausgefiihrte Beschichtungen bilden einen Hochwertige, farblose Lackierung von Holz und Holzwerk-
hornharten, widerstandsfahigen Anstrich. Anstrichscha- stoffen wie z.B. Holzbdden, Treppen, Tiren, Mobel, Paneele
digende UV-Strahlen werden in ihrer Wirkung gemildert. und furnierte Flachen.

Bestandig gegen haushaltsiibliche Reinigungsmittel, Ole,
Fette, Wasser, Trinkalkohol und schwache Sauren. Durch
Polyurethan-Verstarkung wird die Lackoberflache fester und
strapazierfahiger.
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Holzarten im AuBBenbereich:

Nadelholzer

Nadelhhélzer, meist Fichte oder Kiefer, werden in der Regel
fir die Herstellung von AuBBenbauteilen verwendet. Diese
Holzarten haben Kostenvorteile, da sie schnell wachsen. So
werden gerade grofle Holzflachen wie Verbretterungen, Da-
chuntersichten, Zaune usw. aus diesen Holzern gebaut. Der
Nachteil ist allerdings, dass Nadelholzer witterungssensibel
und anfallig fir Blauepilzbefall sind.

Laubholzer

Laubhdlzer wie Eiche und Buche sind harter und schwerer
als Nadelhdlzer und ihre Struktur ist dichter. Bei hochwerti-
gen mafhaltigen Holzbauteilen wird gerne Eiche verarbeitet,
da das Holz kaum sein Maf} andert. Buchenholz hingegen ist
schadlingsanfallig und nicht witterungsbestandig. Daher wird
es nur im Innenbereich verbaut. Dies gilt ebenso fiir Esche.
Deren helles Holz eignet sich besonders fiir dekorative Fur-
niere, FuBbdden, Treppenstufen oder Mobel.

Tropenhdlzer

Die meisten Tropenhélzer sind witterungsbestandig und hart,
so dass sie auch ohne Behandlung durch Lasuren dauerhaft
in der AuBenanwendung haltbar sind. Deswegen sind die
Holzer - insbesondere Teak, Meranti und Bangkirai - seit
Jahren beliebt beim Bau von Gartenmdbeln und Terrassen
sowie zur Fensterherstellung. Das Kernholz der Tropenhdl-
zer ist sehr widerstandsfahig gegen holzzerstérende Pilze,
ihr Splintholz allerdings nicht.

Holzbauteile im AuBenbereich:

Die Auswahl der richtigen Holzbeschichtung orientiert
sich nach dem Kriterium der Maf3haltigkeit des Holzes. Die
MaBhaltigkeit besagt, wie stark ein Holzbauteil seine Mafle
durch Quellen und Schwinden verandert beziehungsweise
verandern darf.
P> Nicht maBhaltige Bauteile:

Zaune, Palisaden, Pergolen, Schindeln, Holzverkleidungen
P Begrenzt maBhaltige Bauteile:

Fassaden-Verkleidungen, Dachuntersichten, Holzhduser,

Verbretterungen mit Nut und Feder
P MaBhaltige Bauteile:

Fenster, AuBentiiren (einschlieBlich Innenseiten, die als

AuBenbauteil zu sehen sind)
Holz hat als organisches Material eine begrenzte Lebens-
dauer, denn Regen, Sonne, Schnee und Frost greifen seine
Oberflache an.
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Die abgebildeten Farbtone wurden im Druckver:alergestellt,

des Untergrundes sowie Umgebung und Lichtverhaltnis!
Bild und Text: Meistergold, Getty Images, Jansen. 2019/10
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MEISTERGOLD®

PRODUKTE DER PROFIS

Nadelholzer Tropenhdlzer

Douglasie

Laubholzer

Esche

Gefahren fiir Holz:

UV-Einstrahlung

UV-Strahlen lassen einerseits das Holz verblassen, ande-
rerseits greift die Strahlung das Holzbindemittel Lignin an.
Dadurch wird die Oberflachenstruktur zerstort und Pilze
kénnen sich leichter ansiedeln.

Feuchtigkeit

Feuchtigkeit ist der Nahrboden fiir Pilze und Schwamme.
Holzbauteile sollten daher maximal eine Holzfeuchte von
18 bis 20 Prozent aufweisen. Hohere Feuchtigkeitswerte
entstehen meist durch Staunasse, die es daher unbedingt zu
vermeiden gilt.

Blaue

Blaue ist ein Pilz, der iiberwiegend bei Nadelhdlzern auftritt.
Dieser Pilz verfarbt nicht nur die Oberflache, er dringt auch
noch tief in das Geflige ein. Zwar bleibt die Holzstruktur
erhalten, allerdings ist das organische Material nicht mehr
so widerstandsfahig.

Faulnis

Die groBte Gefahr fir Holz ist Faulnis. Diese zersetzt die
Struktur dei Holzes unwiederbringlich. Als Folge verliert
Holz an Stabilitat.und wird zur Pfahr fur Gebaude und
Mensch. Nach A s werden unfaule, Mo-

derfaule, Weilfaule und WeiBlochfaule unter

Holz von Faulnis befallen, muss der betroffene Teil ersetzt i
werd
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alb kénnen gegeniiber den Originalfarbtonen Abweichungen méglich sein. Auch Art und Struktur
n Farbton beeinflussen. Herausgeber: Decor-Union GmbH, Briisseler Str. 3, 306539 Hannover.



